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Fassadenbekleidung – Naturwerkstein
Sto-Sandstein Volga Red, geschliffen C 60

Zwischen 200 und 250 Millionen Jahre alt – aus der Zeit der Untertrias – ist der Sto-Sandstein Volga Red. Seine Gesteinsstruktur ist 
sehr homogen und tief rot gefärbt, was ihm auch seinen Namen gab. Mit ihm lassen sich vor allem gleichmäßige Wandflächen 
herstellen oder Akzente innerhalb einer Natursteinfassade setzen. Der C 60-Schliff gibt der Oberfläche eine Struktur, mit der im 
natürlichen Licht ein besonderes Farbenspiel auf der Fassade entsteht.

Auf Sto-Fassadendämmsystem Maximale Größe Farbtonauswahl Materialität / Struktur

•	 Vorgehängtes, hinterlüftetes Fassaden-
dämmsystem StoVentec Stone Massive

•	 StoVentec Stone Massive:	
individuelle Größen auf Anfrage 

Rot Sandstein
Geschliffen C 60

1. Produkte und Systeme
Naturwerkstein – feine Oberfläche

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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1. �Produkte und Systeme 
Fassadendämmsysteme

StoVentec Panel-Fassade – vorgehängtes, hinterlüftetes
Fassadensystem
Fugenbetonte Paneel-Fassade, für exklusive Oberflächen

1	 Verankerungsgrund

2	 Unterkonstruktion

3	 Dämmung mit Vlies

4	 Agraffenprofile

5	 Schlussbekleidung: 
Glas

Der Systemaufbau
Unterkonstruktion Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion aus Sto-Wandhalter Edelstahl 

und Aluminium-T-Profilen bzw. Agraffenprofilen

Dämmung Sto-Steinwolleplatte 033 VHF (vlieskaschiert)
Wärmedämmplatte aus Steinwolle (alternativ Glaswolle)

Mögliche 
Schlussbeschichtungen

System StoVentec Glass
•	 Oberfläche aus Einscheibensicherheitsglas
•	 Nicht sichtbare Befestigung
•	 Paneelfassade – Fuge als Gestaltungsmittel
•	 Auch gerundete Paneele auf Anfrage möglich
•	 Hohe Farbtonvielfalt – RAL-Farbtöne, Siebdruck, Logos etc.
•	 Keine Begrenzung des Hellbezugswertes
•	 Überkopf-Verglasung zugelassen

System StoVentec Stone Massive
•	 Massive Naturwerksteine
•	 Nicht sichtbare Befestigung
•	 Exklusive Muschelkalk- und Sandsteine u. v. m. auf Anfrage
•	 Oberflächen geschliffen, sandgestrahlt, gestockt u. v. m. auf Anfrage

Rabobank Lelystad, Middendreef, NL-Lelystad 
(LKSVDD Architecten, NL-Hengelo)

Alles im Überblick
Anwendung
• Auf allen tragfähigen massiven Verankerungs-
   gründen: Mauerwerk (Beton, Kalksandstein, 
   Ziegel, Porenbeton), Plattenbau (Dreischicht-
   platten)
• Ausgleich von Unebenheiten durch flexible
   Unterkonstruktion

Eigenschaften
• Hoch wärmedämmend
• Hoch wetterbeständig
• Schwerentflammbar

Zulassungen 
Gemäß europäischer und/oder nationaler bau-
aufsichtlicher Zulassung/Norm

Die Fassadenoberfläche des 
vorgehängten, hinterlüfteten 
Fassadendämmsystems mit nicht 
sichtbarer Befestigung und offe-
nem Fugenbild kann mit Glas oder 
Naturwerkstein in variablen Ele-
mentgrößen ausgeführt werden. 
Durch die optimierte Edelstahl-
Aluminium-Unterkonstruktion 
wird eine standsichere Montage 
nahezu auf jedem Untergrund 
möglich. 

Bei Neubauten oder Sanierungen 
leistet das vorgehängte, hinterlüftete 
Fassadensystem immer den gewünsch-
ten Wärmeschutz. Im Winter lässt sich 
Heizenergie einsparen, im Sommer 
sorgt die Fassade für ein angenehmes 
Raumklima. Durch die Hinterlüftung 
der Fassade wird der direkte Durch
gang eingestrahlter Sonnenwärme 
deutlich reduziert, die Räume bleiben 
länger kühl und die Behaglichkeit 
bleibt gewährleistet. Durch die 
Schlussbeschichtungsmöglichkeiten 
mit Glas oder Naturwerkstein lassen 
sich individuelle und unverwechselba-
re Fassaden schaffen.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

1	 Verankerungsgrund

2 	Unterkonstruktion

3 	Dämmung mit Vlies

4 	Agraffenprofile

5 	Schlussbekleidung:
	 Naturwerkstein

































































































































































































































5
0

 c
m

 /
 6

2,
5

 c
m

1/
2

1/
2

bewehr ter  Unterputz

Sto-Halteleiste

Dämmplat ten

Oberputz

Voranstr ich

Wandkonstruk tion

Sto-Schraubdübel

( f ür  Schienenbef estigung)

Altputz

Sto  Verbindungsleiste

(nicht  tr agf ähig)

pro  Plat te  (  > 20 % )
Zusätzlicher  Klebepunk t

( f alls  er f order lich)

Hinweis: Hinter lüf tung muss  verhinder t  werden!

_

ggf. Anstr ich



StoFlexyl 2x  als

Sickerschicht

Noppenf olie  als  Schutz

Dämmplat ten
bewehr ter  Unterputz

vollf lächig als  Kleber
Sto-Sockelplat te

nach DIN 18195
Abdichtung

StoFlexyl

Kleber

Schlämme bis  5  cm

mit  Drainage

Gef älle %

vor  mechanischer
Beschädigung

(Regenprallstr eif en)5cm

ca. 30cm

Oberputz

Sockelanstr ich

 10-20 cm

über  GOK

ggf. Anstr ich













Sprit zwasserschutz

StoFlexyl als  Schlämme

StoColl  KM
StoColl  FM-S/ -K
keramische Bekleidung

Sto-Sockelplat te
bewehr ter  Unterputz

bewehr ter  Unterputz

StoFlexyl

nach DIN 18195

Sto-Sockelpr of il  PH

dauerelastische  Fuge
(mit  Hinter legung)

Abdichtung

DIN 18540

Dämmplat ten
Kleber

Gef älle %
Regenprallstr eif en

Sto-Drainplat te

vollf lächig als  Kleber

ggf. Anstr ich

bis  GOK

mit  StoFlexyl ausfüllen

Oberputz







Kleber
Dämmplat ten

bewehr ter  Unterputz

Sto-Tropfkantenpr of il  Var io

nach DIN 18195
Sperrputz  bzw. Sockelputz

Abdichtung

Kleber

Oberputz

StoReno Plan 8  mm

StoReno Dübelkombischeibe
Sto Schraubdübel und

Inf o:
siehe auch Sanierungssystem
StoReno

ggf. Anstr ich



bewehr ter  Unterputz
Oberputz

Sto-Star tprof il PH-K

Nut -  und Feder dämmplat ten,

Punk t - /Rand-Verklebung
Altputz

(max. 1 cm)

Sperrputz  bzw. Sockelputz

Bausatz  System

Sto-Sockelprof il  PH-ASto-Sockelprof il  PH-A
ggf. Anstr ich



Altputz
Kellenschnit t
Sto-Fugendichtband
nach TM

Oberputz
bewehr ter  Unterputz

Kleber
Dämmplat ten

ggf. Anstr ich



bewehr ter  Unterputz
Oberputz
ggf. Anstr ich

Sto-Dehnfugenpr of il, Typ  E
Sto-Gewebewinkel

Systemaufbau StoVentec  Fassade
s. Detail  V A  010

Kleber
Dämmplat ten



Gewebevor lage
Kellenschnit t

Altputz

Oberputz
bewehr ter  Unterputz
Dämmplat ten
Kleber

Gewebewinkel

ggf. Anstr ich



Kleber

Altputz

Dämmplat ten

Oberputz

Gewebewinkel

bewehr ter  Unterputz

Gewebevor lage

Kellenschnit t  nur  bei glat tem
Anschluss möglich!

Eck ver zahnung

Gewebewinkel

ggf. Anstr ich



Gewebewinkel

Kleber
Dämmplat ten
bewehr ter  Unterputz
Oberputz

Altputz

Regenf allr ohr
Oberputz  und
bewehr ter  Unterputz  bis
hinter  Regenf allr ohr  ziehen!

ggf. Anstr ich













Fugendichtband
Dichtscheibe mit  innenliegendem

Stützhülse (druckbeständig)

Langschraube mit

zur  Durchsteck-
Innengewindedübel

Bef estigungsteil

montage

Bef estigungsteil

Kontermut ter
Anker stange
Klebepatrone

Einf aches  Verankerungssystem
in WDVS mit  Gewindestange
und Reak tionsdübel

Sto-Fugendichtband
nach TM/Sto  Dichtr ing

Bef estigung mit  Verbundanker

Achtung Wärmebrücke!



Dämmplat ten
Kleber

bewehr ter  Unterputz
Oberputz

Sto-Fugendichtband

Kellenschnit t
Einzubindendes Bauteil

Altputz

nach TM

an den Kanten gestaucht  einbauen,
Sto-Fugendichtband, wie gezeigt

Rondelle

damit  die  Dichtband-Expansion
nicht  behinder t  wir d!

wird eine  elastische Ver fugung durch
(*)  An runden einzubauenden Prof ilen

StoSeal F 505 (StoCretec)  empf ohlen,
sobald die  Armierungsschicht  f er tig-
gestellt  is t. Die  Endbeschichtung
über deck t  die  Versiegelung!

(*)  Sto  Seal F 505

r ichtig!f alsch!

Dübel, versenk t

ggf. Anstr ich



bewehr ter  Unterputz

Kleber
Dämmplat ten

Lampe
StoFix  Spirale
StoSeal F 505

nach TM
Sto-Fugendichtband

oder  Sto Dichtr ing

1:1

Oberputz
ggf. Anstr ich









bewehr ter  Unterputz
Dämmplat ten
Kleber

Oberputz

Wandkonstruk tion

StoFix  Zyr illo  oder
StoFix  Quader  ND Mini
bzw. Midi

Bef estigung des
Regenf allr ohres
nach Herstellerangaben

ggf. Anstr ich













Gleitlager
Sto-Fugendichtband

Blechabdeckung bauseits

nach TM

10-15  cm

>3cm

Kleber
Dämmplat ten

Oberputz
bewehr ter  Unterputz

ggf. Anstr ich



Holzbohle

Sto-Fugendichtband
Kellenschnit t

a:

Blechabdeckung bauseits

nach TM

bis     8  m Höhe >  5  cm

bis    20 m Höhe > 8 cm

über  20 m Höhe > 10 cm

a

b

Kleber
Dämmplat te
bewehr ter  Unterputz
Oberputz

Holzschutz  und
Abdichtung bauseits!

> 5°

b: bis     8  m Höhe > 2 cm

bis    20 m Höhe > 3 cm

über  20 m Höhe > 4 cm

ggf. Anstr ich



Holzbohle

Dämmplat ten
Kleber

Sto-Fugendichtband

Rondelle

bewehr ter  Unterputz
Oberputz

Sto-A t t ikaprof il

Blechabdeckung bauseits

nach TM

Dübel, ver senk t

Anwendbar  bei ger ingen Gebäudehöhen!

Holzschutz  und
Abdichtung bauseits!

> 5°

ggf. Anstr ich



1

2 Diagonalarmierung

1 Sto  Stur zeck winkel

2

1

Sto-Armierungspf eil
Gewebestreif en
(mind. 20x 40cm)

Achtung:
bei dickschichtigen Systemen
Diagonalarmierung im oberen Dr it tel

Eine  Innenecke  muss wie eine
Außenecke armier t  wer den,
deshalb  ist  der  Stur zwinkel
die  sicher ste  Ver arbeitungsweise.

3 Das  Verkleben der
Dämmplat ten im
Verbund mit  mind.
25  cm Über lappung

3

der  Putzschicht  er f oder lich !

70-100mm

70-100mm

70-100mm

Flächengewebe













Dämmplat ten

Sto-Anputzleiste  nach TM

Sto-Gewebewinkel

Oberputz

Kleber

Sto-Fensterbank

bewehr ter  Unterputz

>3 cm

ggf. Anstr ich



Altputz

bewehr ter  Unterputz

Sto-Anputzleiste  nach TM

Rondelle

Sto-Gewebewinkel

Dämmplat ten

Oberputz

Sto-Fensterbank

Laibungsdämmplat te

Kleber

wenn möglich Laibung
mit  4 cm dämmen

Winddichtigkeit  und Bef estigung der  Fenster  nach Angaben des  Fensterher steller s!

Dübel, ver senk t

ggf. Anstr ich



Altputz

bewehr ter  Unterputz

Sto-Fugendichtband

Sto-Gewebewinkel

Dämmplat ten

Oberputz

Sto-Fensterbank

Laibungsdämmplat te

Kleber

wenn möglich Laibung
mit  4  cm dämmen

nach TM

Rondelle

Winddichtigkeit  und Bef estigung der  Fenster  nach Angaben des  Fensterhers teller s!

Dübel, ver senk t



Winddichtigkeit  und Bef estigung der  Fenster  nach Angaben des  Fensterher steller s!

oder  Sto-Fugendichtband
Sto-Anputzleiste  nach TM

nach TM

mit  Einschlagmut ter
SFS Stellschiene

Sto-Gewebewinkel

Oberputz
bewehr ter  Unterputz
Dämmplat ten

Kleber
Verschraubung

Sto-Fensterbank

Folie  nach Herstellerangaben
f est  mit  dem Unter grund

Abdicht f olie  bauseits:

verkleben, danach WDVS
einbauen.

im Bereich der  Abdicht f olie:

Untergrund  (Spezialkleber)
geeigneter  Kleber  entsprechend

 > 4 cm

ggf. Anstr ich



Sto-Fugendichtband
Kellenschnit t
Überstand > 30 mm

nach TM

Sto-Fensterbankband
Sto-Fensterbank

Oberputz
bewehr ter  Unterputz
Dämmplat ten
Kleber

Anor dnung von
Sto-Fensterbankankern
nach Ver arbeitungs-
r ichtlinie !

ggf. Anstr ich













Rollladenkasten

Sto-Fugendichtband

Oberputz

StoVentec  Trägerplat te

bewehr ter  Unterputz

Kleber

12 mm

Sto-Kantenschutzprof il  G

Dämmplat ten
Kleber

nach TM

(tragf ähig und f ormstabil)

ggf . Anstr ich



Rollladenkasten

Sto-Sockelabschlussleiste,
verklebt  mit  StoColl  Fix

Oberputz

vollf lächig verklebt
Dämmplat ten < 4 cm,

StoVentec  Tr ägerplat te

bewehr ter  Unterputz

Kleber

Kleber

12 mm

Sto-Auf steckprof il  Per f ek t

Dämmplat ten
Kleber

( tr agf ähig und f ormstabil)

ggf . Anstr ich

1
2 L

1
2 L
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